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l. Preliminarii

Practica de betonare reprezinta o etapa fundamentala in formarea viitorilor tehnicieni in
domeniul constructiilor.

Scopul fundamental al practicii de betonare este consolidarea cunostintelor teoretice,
aplicarea metodelor si tehnologiilor efectuarii lucrarilor de cofrare, armare, betonare si
decofrare, precum si formarea abilitatilor de utilizare a instrumentelor necesare in timpul
lucrarilor.

Elevul va avea nevoie de cunostinte teoretice asimilate de la disciplinile fundamentale
“Desen tehnic si Geometrie discriptiva”, “Materiale de constructii”, precum si de stagiul
de practica realizat "Practica de zidarie” in baza carora se va realiza practica.

Pentru a incepe stagiul de practica de betonare, elevul deja trebuie sa cunoasca
materialele de constructii utilizate la lucrarile de betonare, proprietatile fizice ale
materialelor, dar si sa aiba competente fomate in domeniul lucrarilor de betonare.

Il. Motivatia, utilitatea stagiului de practica pentru dezvoltarea profesionala

Realizarea unitatii de curs: ,,Practica de betonare”, vizeaza formarea si dezvoltarea
competentelor profesionale la lucrarile de betonare.

Lucrarile de betonare, ca si toate tipurile de lucrari de constructii a cunoscut in acest
sfirsit de secol transformari esentiale atit din punct de vedere al materialelor de
constructie, a tehnologiilor de executie a lucrarilor, cat si al produsului final cerut pe piata
muncii.

lata de ce, este important ca elevii acestei specialitati sa detina competente profesionale
de aplicare a tehnologilor moderne in domeniul lucrarilor de cofrare, armare, betonare si
decofrare pe care le formeaza in cursul orelor teoretice cit si practice.

Rolul practicii de betonare este de a pregati elevul pentru modulele de specialitate
“Constructii civile, industriale si agricole”,”Calculul constructiilor”, “Realizarea lucrarilor
de constructii”, “Organizarea lucrarilor de constructii”.

Elevii se vor familiariza cu metodele de executie a lucrarilor de cofrare, armare, betonare
si decofrare, cu principalele instrumente, mecanisme si utilaje utilizate in practica.
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lll. Competentele profesionale specifice stagiului de practica

Cs.1Respectarea regulilor de securitate si sanatate in munca la lucrarile de betonare;

Cs.2 ldentificarea resurselor materiale utilizate la lucrarile de cofrare, armare,

betonare si decofrare;

Cs.3 Utilizarea sculelor si dispozitivelor specifice lucrarilor de cofrare, armare,

betonare si decofrare;

Cs.4 Confectionarea, asamblarea si montarea panourilor de cofraj;

Cs.5 Confectionarea si montarea carcaselor si plaselor din elemente de armatura;

Cs.6 Betonarea elementelor de constructie in dependenta de elementul ce urmeaza
a fi betonat;

Cs.7 Executarea lucrarilor de betonare atit individual cit si in echipa;

Cs.8 Verificarea calitatatii lucrarilor de cofrare-decofrare, armare si betonare.

IV. Administrarea stagiului de practica de betonare

S |[SE|S g |3
Codul . . o E -— <§ — -g ‘6 g - @
A Denumirea stagiuluide | % | 2 € (2 o © s 3 =
stagiului de . O 58 w5 o =S 5 o
ractica practica E | EB|E o e E 5
P e ER ] (% S w 3
2 v |2 S 2
1 30 Noiembrie- | Sustinerea
P.01.0.002 | Practica de betonare Decembrie | dosarului
de practica

V. Descrierea procesului de desfasurare a stagiului de practica

. - Produse de Modalitati de
Activitati/Sarcini de lucru ’ Ore
elaborat evaluare
As 1. Cofrarea structurilor din beton si .
Cofra;j: .
beton armat . Realizarea
-coloana o
Cofrarea coloanelor - cofrajului
. -grinda o
Cofrarea grinzilor conform schitei 6
-planseu o
Cofrarea planseelor . si a indicilor
.. -fundatie )
Cofrarea fundatiilor K de calitate
.. scara
Cofrarea scarilor
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As 2. Armarea elementelor structurale . .
Carcas spatial: Confectionarea
Armarea coloanelor M ’
. -coloana carcaselor
Armarea grinzilor s . 6
-grinda spatiale conform
schitei
As 3. Armarea elementelor structurale Plasd de
Armarea planseelor arméatura Confectionarea
Armarea fundatiilor -Planseu plaselor conform 6
Armarea scarilor -Fundatie schitei
-Scara
As 4. Betonarea elementelor(coloana,
grinda, planseu, fundatie, scara) B
Turnarea betonului Element letonarela.
Vibrarea si compactarea betonului structural € e;nentl]i u|. 6
intretinerea betonului betonat cor}: orlm .|$e|
Consolidarea cofrajelor tehnologice
As 5. Decofrarea structurilor din beton
si beton armat
Decofrarea
Decofrarea coloanelor Element
. elementelor
Decofrarea grinzilor structural o 6
conform indicilor
Decofrarea planseelor decofrat .
.. de calitate
Decofrarea fundatiilor
Decofrarea scarilor
Total 30

VI. Sugestii metodologice

Stagiul de practica de betonare va favoriza dobandirea competentelor profesionale, va
asigura formarea unui grad mai mare de independenta si oportunitati de a lua decizii in
ceea ce priveste aplicarea in practica a celor invatate.

Cadrul didactic va alege si va aplica formele si metodele adecvate tipului stagiului de
practica, experientei de lucru, capacitatilor individuale ale elevilor si care asigura cel mai
inalt randament la formarea competentelor preconizate si dezvoltarea abilitatilor
practice. Sarcinile vor fi repartizate elevilor in dependenta de nivelul de cunostinte si
capacitatea de lucru a fiecaruia.

Utilizarea unor metode cum sunt: observarea, descoperirea, problematizarea, dezvolta la
elevi spiritul de observare si analiza si 1i deprind sa colaboreze si sa coopereze in cadrul
echipei. Pentru eficientizarea procesului didactic, profesorul trebuie sa-si proiecteze din
timp fise de observatie, probe de evaluare si autoevaluare a activitatilor practice in baza
unor criterii clare, precum si sa pregateasca materialele, instrumentarul, echipamentele si
spatiul de lucru.
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VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practica

Evaluarea este o decizie cu privire la verificarea competentelor elevilor, compusa din
apreciere si notare.

n prima zi a stagiului de practica cadrul didactic impreuna cu elevii realizeaza un
Brainstorming la tema “Materiale pentru lucrari de betonare”, ele fiind cunoscute de la
disciplina “Materiale de constructii”. Astfel profesorul exercita o evaluare initiala si
descopera capacitatile in domeniu a fiecarui elev .

La finele fiecarei teme practice, profesorul permite ca mai intai elevul sa verifice mostra
efectuand astfel o autoevaluare, ca ulterior sa verifice deja el, argumentand fiecare indice
calitativ dar si mai putin calitativ.

n ultima zi de practic3 elevul realizeazd individual o mostra de zid&rie timp de 20 min
fiind apreciat pentru proba practica, dar si rezolva un test de evaluare finala.

VIII. Cerinte fata de locurile de practica

Practica de zidarie se va desfasura in ateliere si pe poligoane asigurate cu tot ce este
necesar pentru activitatile practice.

Lista orientativa a locurilor de munca/posturilor
la care se va desfasura practica

Locul de Cerinte fata locul de munca / postul propus
munca/postul practicantului

Sala de studii pentru instructaj

Atelier

Cabina pentru lucrari de betonare cu suprafata de 10m?
pentru 3-5 persoane;

Vestiar;

Materiale de constructii:

Pentru lucrari de cofrare (cherestea, sipci, placaj
finlandez, PAL, nervuri, distantieri, ...);

Pentru lucrari de armare (bare de armatura, sarma de

1 Atelier de betonare | | armatura, plase de armatura, distantieri, ...);

Pentru lucrari de betonare (ciment, agregate, , ...);
Instrumente manuale (mistrie, ciocan, nivelad cu bula de
aer, coltar, fir cu plumb, nivela laser, caldare, lada
pentru mortar, lopata, sfoara, topor, ferestrau, ranga,
extractor de cuie, dispozitiv de indoiat elementele de
armatura,... );

Mecanisme electrice (masina de gaurit si insurubat,
ferestrau circular, betonierd, masina unghiulara de taiat,
vibrator de adancime, rigla vibratoare, ...)
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Atelier de betonare Il

Sala de studii pentru instructaj

Atelier spatios cu suprafata de 100m?

Vestiar;

Materiale de constructii:

Pentru lucrari de cofrare (cherestea, sipci, placaj
finlandez, PAL, nervuri, distantieri, ...);

Pentru lucrari de armare (bare de armatura, sarma de
armaturd, plase de armatura, distantieri, ...);

Pentru lucrari de betonare (ciment, agregate, , ...);
Instrumente manuale (mistrie, ciocan, nivela cu bula de
aer, coltar, fir cu plumb, nivela laser, cdldare, lada
pentru mortar, lopata, sfoard, topor, ferestrau, ranga,
extractor de cuie, dispozitiv de indoiat elementele de
armatura,... );

Mecanisme electrice (masina de gaurit si insurubat,
ferestrau circular, betoniera, masina unghiulara de taiat,
vibrator de adancime, rigla vibratoare, ...)

Poligon de betonare

Conditii reale de santier — realizarea lucrarilor la aer
liber;

Suprafete de lucru de 12m? betonate si amenajate
pentru executarea lucrarilor;

Materiale de constructii:

Pentru lucrari de cofrare (cherestea, sipci, placaj
finlandez, PAL, nervuri, distantieri, ...);

Pentru lucrari de armare (bare de armatura, sarma de
armaturad, plase de armatura, distantieri, ...);

Pentru lucrari de betonare (ciment, agregate, , ...);
Instrumente manuale (mistrie, ciocan, nivela cu bula de
aer, coltar, fir cu plumb, nivela laser, caldare, lada
pentru mortar, lopata, sfoara, topor, ferestrau, ranga,
extractor de cuie, dispozitiv de indoiat elementele de
armatura,... );

Mecanisme electrice (masina de gaurit si insurubat,
ferestrau circular, betonierd, masina unghiulara de taiat,
vibrator de adancime, rigla vibratoare, ...)
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IX. Resursele didactice recomandate elevilor

Locul in care poate fi

Nr. de exemplare

N/o Denumirea resursei consultata / accesata / disponibile
procurata resursa

E. Olaru, D. Olaru , Tehnica 93
1 securitatii Tn constructii”, Biblioteca, sala de lectura, sala

UTM Ciclu de prelegeri, de imprumut

Chisindu 1998

Legea Nr.186 dlrl 19'07'2908 http://lex.justice.md/viewdoc.
2 ,Securitatea si sanatatea in

munca”;

NCM.F.02-02-2006 21
3 | Normativin constructii Bibliotecs, INCERCOM

,Constructii din beton si

beton armat”

CPA 08-01-1996 Normativ in 23
4 constructii ,Executarea si Biblioteca, INCERCOM

receptia lucrarilor”;

GOST 25820-2000 Standard 1
5 interstatal ,,Betoane usoare. Biblioteca, INCERCOM

Conditii tehnice”;

A-Trelea, R'.Popa - Biblioteca, sald de lecturd, sala 69
6 ,Tehnologia constructiilor .

de imprumut

Vol | ;

A Prut?a"nu ,,Tehno!9g|i Biblioteca, sala de lectura, sala 48
7 executarii constructiilor

Partea Il. Chisindu 1997

de imprumut
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