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I. Preliminarii

Tehnologia chimica a materialelor de constructii este o disciplina fundamentala pentru
specialitatea73260. Materialele si articolele de constructii sunt materialele de baza
pentru edificarea, finisarea edificiilor de constructii, amenajarea teritoriilor adiacente
constructiilor si constructia drumurilor, pavajelor, trotuarelor, cailor ferate si de acces.

Cursul , Tehnologia chimica a materialelor de constructii” se studiaza in sem.l, an. de
studii I, pentru specialitatea 73270 ,Tehnologia materialelor si articolelor de
constructii” si reprezintda o pregdatire in formarea profesionald a elevilor pentru
obiectele speciale. Pentru studierea disciplinei sunt necesare cunostintele acumulate la
urmatoarele disciplini: “Fizica”, “Chimie”, “Chimia analitica”, “Materiale de
constructii”.

Studierea cursului prevede asigurarea cunustintelor in domeniul producerii
materialelor de constructii si anume , studierea proceselor fizico-chimice ce au loc la
traterea termica a materiilor prime, utilizate la producerea materialelor de constructii,
a cunoaste procesele fizico-chimice ce au loc in fazele lichide si solide in timpul
procesului de producere cu obtinerea topiturilor, a cunoaste procesele ce au loc in
timpul uscarii si arderii articolelor ceramice si sticlei; se studiaza procesele fizico-
chimice ce au loc la deshidratarea si intarirea liantilor minerali, coroziunea pietrei de
ciment si a betonului.

Cunostintele acumulate la disciplind vor putea fi utilizate pentru realizarea proiectelor
de curs si proectelor de diploma3, cit si pentru aplicarea lor in viitoarea profesie.

Situatia preponderentd, la nivelul national al necesitatii in constructii civile, industriale,
agricole si speciale face ca ramura constructiei in republica sa se dezvolte intr-un
termen relativ scurt, fiind la moment ramura cea mai prestigioasa si de mare
importanta a economiei nationale.

Curriculum ,,Materiale si articole de constructii” este destinat pentru Tnvatamintul
colegial, specialitatea: 73270 ,,Tehnologia materialelor si articolelor de constructii” si e
prezentat pentru grupele admise in baza studilor gimnaziale, total 120h.

Il. Motivatia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesionala

Cursul este programat pentru pregatirea initiala a elevilor pentru invatarea profunda a
disciplinelor specific specialitatii 73270 ,Tehnologia materialelor si articolelor de
constructii”, de cunoastere a compozitiilor chimice si mineralogice a materiilor prime
pentru producerea materialelor si articolelor de constructii, de cunoastere a
proceselor chimice si fizice ce au loc in procesele de producere a materialelor de
constructii, de cunoastere a tuturor tipurilor de materiale de constructii, de cunoastere
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a tehnologiilor moderne ce stau la baza producerii materialelor si articolelor de
constructii, de cunoastere a posibilitatilor de producere a materialelor si articolelor de
constructii din Republica Moldova si strainatate.

Functiile curricumului. Functiile de baza a curricumului sunt:

- act normativ al procesului de predare, invatare, evaluare si certificare in contexstul
unei pedagogii axate pe competente;

- reper pentru proectarea didactica si desfasurarea procesului educational din
perspectiva unei pedagogii axate pe competente;

- competenta de baza pentru elaborarea strategiei de evaluare si certificare;
- orientarea procesului educational spre formarea de competente la elevi;

- competenta fundamentala pentru elaborarea manualelor tiparite, manualelor
electronice, ghidurilor metodologice, testelor de evaluare.

Beneficiarii curricumului. Curricumul este destinat:

profesorilor din institutiile de Tnvatamant profesional tehnic postsecundar;

autorilor de manuale si ghidarii metodologice;

elevilor care isi fac studiile la specialitatea in cauza;

membrilor comisiilor de identificare, evaluare si recunoastere a rezultatelor Tnvatarii,
dobandite in contexte non-formale si informale.

Cursul este necesar pentru pregatirea initiala a elevilor pentru deprinderea de a studia,
de asi ridica atat intelectul civic, cat si cel profesional, pentru asi dezvolta cerinta
permanenta pentru perfectionare, intelectuala si profesionala.

Scopul studierii curiccumului. Scopul studierii curiccumului consta in dezvoltarea
competentilor profesionale specific disciplinei de a indentifica procesele fizico-chimice
care au loc la producerea materialelor si articolelor de constructii prin amestecare,
uscare si ardere a materiilor prime, preventiv calculate, pregatite, dozate, proectarea si
determinarea parametrilor necesare pentru obtinerea produsului finit, materiale si
articole de constructii.
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lll. Competente profesionale specifice disciplinei

CS1. Utilizarea limbajului specific domeniului producerii materialelor de constructii.

CS2. Identificarea proceselor la fabricarea materialelor si articolelor de constructii.

CS3. Determinarea parametrilor tehnologici necesari pentru obtinerea produselor finite.

CS4. Estimarea necesarului de materii prime la producerea materialelor si articolelor de

constructii.
IV. Administrarea disciplinei
Numarul de ore
- Modalitatea Numarul
Contact direct
= Lucrul de de
Semestrul Total ) Practica .. .
Prelegeri . individual evaluare credite
/seminare
VI 120 40 20 60 Examen 4
V. Unitatile de invatare

Unitati de competenta |

Unitati de continut

1. Dezvoltarea industriei materialelor de constructii

UC1. Utilizarea limbajului specific domeniului
producerii materialelor de constructii:
- Descrierea situatiei actuale a industriei
materialelor de constructii in Republica
Moldova.
- Explicarea notiunilor de materiale, elemente,
articole de constructii.
- Descrierea materialelor de constructii si
importanta lor.
- ldentificarea metodelor de determinare a
materialelor de constructii.

1. Industria materialelor de constructii in
Republica Moldova.
1.2. Definitii: ,,Materiale de constructii”,

constructii”.

»Elemente de constructii”, ,Articole de

2. Bazele min

eralogiei

UC2. Utilizarea limbajului specific domeniului
producerii materialelor de constructii:
- Determinarea varietatilor, proprietatilor
fizico-mecanice ale mineralelor;
- Descrierea grupelor de minerale;
- Explicarea diferentelor dintre mineralele
diferitor grupe;
- Identificarea mineralelor din fiecare grupa
mineralogica.

2.1. Notiuni generale despre mineralogie.
Definitia, varietati, proprietati fizico-

mecanice ale mineralelor.
2.2.Minerale din grupa ,,Compusii de
haloizi”. Halita, fluorita.
2.3. Minerale din grupa ,,Oxizi”. Corindon,

cuart, opal.

2.4. Minerale din grupa ,,Silicati”. Field- spati,

plagioplaze, ortoclaz, microclin.

2.5. Minerale din grupa ,,Borati”. Boracita
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2.6. Minerale din grupa ,,Carbonati”.Cal- citi,
spat de Islanda, magnezitd, dolomita.

2.7. Minerale din grupa ,,Sulfati”. Ghips,
anhidrita, baritina.

2.8. Minerale din grupa ,Nitrati”. Salpetru de
sodiu. Salpetru de potasiu.

3. Bazele petrografiei

UC3. Utilizarea limbajului specific domeniului
producerii materialelor de constructii:

- Clasificarea, structura si textura, proprietatile
fizico-mecanice, compozitia mineralogica,
utilizarea rocilor.

- Determinarea rocilor sedimentare, magmatice
si metamorfice;

- ldentificarea rocilor sedimentare, magmatice
si metamorfice.

3.1. Definitia ,Roca de munte”. Clasificarea,
structura si textura, proprietatile fizico-
mecanice, compozitia mineralogica,
utilizarea rocilor.

3.2. Rocile sedimentare, magmatice,
metamorfice.

4. Materii prime pentru producerea materialelor de constructii

UC4. Estimarea necesarului de materii prime la
producerea materialelor si articolelor de
constructii.

- Determinarea materiei prime pentru
producerea articolelor ceramice si din sticla.

- Identificarea rocilor silicoase, argiloase,
carbonatice, sulfatice;
- ldentificarea  mineralelor  aluminoase,
bazaltului, diabazului, andezitului, perlitului,
pemzei, tufului vulcanic;

- Exstragerea, transportarea si epozitarea

materiilor prime.

4.1. Materii prime pentru producerea
articolelor ceramice si din sticla.
4.2. Rocile silicoase. Compusi naturali.

Cuartul si varitatile lui. Cuartitul. Nisipul
curtos. Diatomita. Tripoli.

4.3. Rocile argiloase. Definitia, clasificarea
rocilor. Mineralele argiloase. Argile.

4.4, Minerale aluminoase. Chianit, andaluzit,
silimanit. Bauxitele.

4.5. Fieldspati. Matriale de
fieldspatilor. Pegmatit.

4.6. Rocile carbonate. Calcarele,
marmora, dolomitele, magnezitele.
4.7. Rocile sulfatice. Ghipsul, anhidritii.
4.8. Bazaltul, diabazul, andezitul, perlitul,
pemza, tuful vulcanic.
4.9. Exstragerea,
depozitarea
materiilor prime. Notiuni generale.

4.10. Prelucrarea prealabila a materiilor
prime: dezintegrarea, concasarea, sortarea,
spalarea, deshidratarea, imbogatirea.

inlocuire a

creta,

transportarea  si

5. Procesele fizico-chimice la producerea liantilor minerali

UCS. Identificarea proceselor, care au loc la
fabricarea materialelor si articolelor de
constructii.

- Determinarea proceselor fizico-chimice, care
au loc in procesul e producere a materialelor de
constructii;

- ldentificarea proceselor chimice de obtinere
a compusilor chimici si mineralogici ai
clincherului pentru producerea cimentului
Portland;

- ldentificarea temperaturilor proceselor de

5.1. Procesele fizico-chimice in procesul de
ardere a ghipsului. Formarea semihidratului,
modificatii, caracteristica lor. Semihidratul
deshidratat. Anhidrita de ghips solubila si
insolubila.

5.2. Procesele fizico-chimice in procesul de
ardere a carbonatilor. Influenta impuritatilor
asupra produsului finit. Procesul de
decarbonizare a calcarului. Temperatura
teoretica si reala a procesului de
decarbonizare. Arderea incompleta sau
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producere a materialelor de constructii.

excesiva.

5.3. Arderea mineralelor si rocilor cu
continut de carbonati de
magneziu.Decarbonizarea magneziei.
Obtinerea periclazului. Decarbonizarea
dolomitei cu obtinerea periclazului.

5.4. Procesele fizico-chimice in procesul de
producere a clincherului pentru ciment.
Materia prima pentru producerea
clincherului. Compozitia chimica si
mineralogica. Caracteristica etapelor
procesului de ardere a clincherului.
Deshidratarea sarjei, eliminare apei legate
chimic in argila, arderea impuritatilor
organice. Procesele de decarbonizare.

5.5. Formarea oxizilor pentru clincher.
Reactiile chimice in stare solida. Reactii
exzotermice. Formarea fazei lichide.
Formarea mineralului 3. Procesul de
aglomerare. Racirea clincherului de ciment.
Compozitia chimica si mineralogica a
clincherului de ciment . Clasificarea
mineralelor.

6. Procese fizico-chimice la fierberea sticlei

UC6. Determinarea parametrilor tehnologici
necesari pentru obtinerea produselor finite.

- Determinarea fazelor procesului de fierbere a
sticlei;

- ldentificarea proceselor de formare a
silicatilor la fierberea sticlei;

6.1 Definitii: sarja, masa de sticl3, fierberea
sticlei. Fazele procesului de fierbere a sticlei:
formarea silicatilor, topirea componentilor,
procesul de rafinare, omogenizarea masei
sticloase, racirea sticlei.

- Calcularea sarjelor pentru producerea sticlei;
- ldentificarea factorilor tehnologici ce
influenteaza intensificarea procesului de topire
a masei sticloase.

6.2. Procese fizico-chimice la etapa de
formare a silicatilor. Sarja de sodiu.
Eliminarea apei hidroscopice. Formarea
carbonatului dublu. Eliminarea dioxidului de
carbon. Formarea aliajului eutetic. Formarea
metasilicatului de calciu. Sarja sulfatica.

6.3. Formarea gazelor de reducere.
Procesele de reducere. Formarea silicatilor.
Destinatia apei in componenta sarjei
sulfatice. Sarje cu mai multi componenti.
Procesele ce au loc in procesul de topire a
sarjei. Factorii tehnologici ce influenteaza
intensificarea procesului de topire. Procesele
ce au loc la rafinarea masei sticloase.

6.4. Factorii tehnologici ce influenteaza
eliminarea gazelor din masa sticloasa.
Procesele fizice in faza de omogenizare a
masei sticloase. Procesele ce au loc in faza
de racire a sticlei. Influenta vascozitatii la
procesele de fasonare a masei sticloase.

7. Procesele de uscare si ardere a articolelor ceramice
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UC7. Identificarea si utilizarea proceselor, care
au loc n procesul tehnologic la fabricarea
materialelor si articolelor de constructii:

- Determinarea proceselor ce au loc in timpul
uscarii si arderii articolelor din ceramica;

- ldentificarea regimurilor de uscare si ardere a
articolelor din ceramica;

- Calcularea maselor ceramice;

- ldentificarea mineralelor obtinute in procsul
de ardere a articolelor din ceramica.

7.1. Uscarea articolelor ceramice. Masa
ceramica. Difuzia exterioara si interioara.
Viteza de uscare a maselor ceramice.
Regimul de uscare. Caracteristica etapeor de
uscare. Diagrama de uscare.

7.2. Arderea articolelor din ceramica.
Notiuni generale. Procesele fizico-chimice ce
au loc in procesul de ardere a articolelor din
ceramica. Procesul de formare a mineralelor
in ciobul din ceramica. Compozitia corpului
ceramic.

8. intarirea

liantilor

UC8. Determinarea parametrilor tehnologici
necesari pentru obtinerea produselor finite.

- Determinarea proceselor ce au loc in timpul
intaririi liantilor de ipsos si var;

- ldentificarea proceselor fizico-chimice ce au
loc in procesul de intarire a ipsosului si varului;
- Determinarea proceselor de intarire in
conditii de autoclavizare;

- ldentificarea interactiunii chimice a
compusilor clincherului cu apa si intarirea
reciproca a mineralelor din clincher.

8.1. Intdrirea liantilor de ipsos. Teoria
savantului A.A.Baicov. Teorii moderne de
intdrire a liantilor de ipsos. Procesele fizico-
chimice ce au loc in procesul de intarire a
semihidratului de ipsos, cimentului anhidric,
estrih-ghipsului.

8.2. Intdrirea varului aierian. intarire
carbonatica si hidrosilicatica. Clasificarea
proceselor de intarire Tn conditii de
autoclava.

8.3. Intdrirea pietrei de ciment.
Interactiunea chimica a compusilor
clincherului cu apa si intarirea reciproca a
mineralelor din clincher. Teorii privind
intarirea cimentului Portland(Le Chatelie,
A.A.Baicov.). Procesele fizico-chimice

ce au loc in procesul de intarire a pietrei de
ciment Portland.

9. Coroziunea petrei in baza cimentului Portland

UC9. Identificarea si utilizarea proceselor, care
au loc in procesul tehnologic la fabricarea
materialelor si articolelor de constructii.

9.1. Clasificarea apelor naturale agresive.
Coroziunea in prezenta apei potabile.
Coroziunea in ape mineralizate. Coroziunea
carbonica. Coroziunea acidica.
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VI. Repartizarea orientativa a orelor pe unitati de invatare

Numarul de ore
Nr. Contact direct
e e g — Lucrul
ord Unitati de invatare Total . Practica .
Prelegeri . individual
/seminar
1 Dezvo!tarea industriei ) 4 ) i )
materialelor de constructii.
2 Bazele mineralogiei. 24 8 4 12
3 Bazele petrografiei. 8 2 2 4
4 Mater.u prime pentru proc.j.ucerea 20 6 4 10
materialelor de constructii.
5 Procesele f|2|.co-(.:h|m|c_e la . )8 3 6 14
producerea liantilor minerali.
6 Pr.ocetse fizico-chimice la fierberea 12 4 ) 6
sticlei.
7 Prqcesele de uscaTre siardere a 8 ) ) 4
articolelor ceramice.
8 | Intdrirea liantilor. 12 6 - 6
9 C.or02|unefa\ petrei in baza 4 5 i 5
cimentului Portland.
Total 120 40 20 60
VII. Studiu individual ghidat de profesor
Produse de Modalitati Termenul
Materii pentru studiul individual
elaborat de realizare de realizare

1. Dezvoltarea industriei materialelor de constructii

L . Comunicari
1.1. Informatia istorica a dezvoltarii .
. - . .. Referat (nivelul de Saptamana 1
industriei materialelor de constructii. .
eruritie)
2. Bazele mineralogiei
2.1 Proprietatile fizico-chimice ale . Expunere
. Rezumat scris - Saptamana 1l
mineralelor tematica
. . . Expunerea
2.2 Minerale din grupa ,,Compusi de . p . o
el Rezumat scris | tematica lucrarii | Saptamanal
haloizi”. Silvin. N “
in cauza
. . Expunerea
2.3 Materiale din grupa ,Elemente . p . o
- . . Rezumat scris | tematica lucrarii | Saptamana 2
native”. Aur, argint, platina. N N
in cauza
2.4 Materiale din grupa , Elemente . Expunerea
- 8 p Rezumat scris P . Saptamana 2
native”. Cuprum, grafit, sulf. lucrarii
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2.5 Materiale din grupa ,,Carbonati” —
arogonit si din grupa ,,Sulfati” — mirabilit.

Rezumat scris

Expunerea
tematica lucrarii

Saptamana 3

in cauza
. . e Expunerea
2.6 Materiale din grupa , Nitrati” — . p o o
. Rezumat scris | tematica lucrarii | Saptamana 3
salpetru de sodiu. N N
in cauza
3. Bazele petrografiei
. . . Corespunderea
3.1 Structura rocilor magmatice(granit, .
Referat referatului Saptamana 4
bazalt) )
temei
- . N Expunerea
3.2 Utilizarea rocilor metamorfice in p y ‘.
.. Rezumat oral | tematica lucrarii | Saptamana 4
constructii. N “
in cauza

4. Materii prime pentru producerea materialelor de constructi

Prezentarea si

4.1 Materii prime pentru producerea Problema .
. N interpretarea Saptamana 5
varului. rezolvata
rezultatelor
L . Prezentarea si
4.2 Materii prime pentru producerea Problema . :
- . N interpretarea Saptamana 5
liantilor de ipsos. rezolvata
rezultatelor
L . Prezentarea si
4.3 Materii prime pentru producerea Problema . :
. . . interpretarea Saptamana 6
cimentului Portland. rezolvata
rezultatelor
- . N Corespunderea
4.4 Utilizarea materialelor tehnologice in | Argumen- tare P g
. . L formularilor Saptamana 6
producerea materialelor de constructii. scrisd .
temei
4.5 Elaborarea schemelor tehnologice la Realizare de
exst- ragerea si prefabricarea nisipului si Investigatie scheme si Saptamana 7
petrisului. diagrame

5. Procesele fizico-chimi

ce la producerea

liantilor minerali

5.1 Formarea partialad a oxidului de calciu

n el . . . Rezumat scris Fidelitate Saptamana 8
la incalzirea pietrei de ghips.
" . Expunerea
5.2 Influenta arderii necomplete si . p . -
. vy oo Rezumat scris | tematica lucrarii | Saptamana 8
excesive la proprietatile varului aierian. N <
in cauza
. . Retinerea si
5.3 Arderea mineralelor si rocilor cu - N
. . . Investigatie intelegerea Saptamana 9
carbonati de magneziu si calciu. .
problemei
. . . . Retinerea si
5.4 Caracteristica mineralelor clincherului - . :
. un Investigatie intelegerea Saptamana 9
Portland, proprietatile lor. .
problemei
. . Modul de
5.5 Metode de ardere a clincherului
o . Referat structurare a SaptamanalO
Portland, utilajul folosit. o .
lucrarii
. - . Modul de
5.6 Procese fizico-chimice la macinarea
. . S . Referat structurare a SaptamanalO
clincherului Portland. Utilajul folosit. lucrarii
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6. Procese fizico-chimice la topirea sticlei

6.1 Alcatuirea schemei proceselor care au

N S Realizarea
loc la incalzirea sarjei din 4 componente: Investicatie formulelor
Na,CO3;+Mg CO; +CaC0;+Si0, la gal . Saptamanall
o chimice
formarea silicatilor.
6.2 Alcatuirea schemei proceselor care au Realizarea
loc la incalzirea sarjei Na,CO3;+Mg CO3+ Investigatie formulelor
. : .J. N 8- gal . Saptamanall
SiO, la formarea silicatilor. chimice
6.3 Reactiile in sarja sulfatica prin Realizarea
inlocuirea totala a Na,CO; cu Na,SO,+C+ Investizatie formulelor Saptamanal2
CaC03+Si0, la formarea silicatilor. gal chimice P
7. Procesele ce au loc la uscarea si arderea articolelor ceramice
7.1 Viteza de uscare in dependenta de
oy - N Gradul de
uscatoriile utilizate( periodice si cu Saptamanal2
. N Referat noutate
functionare continua).
7.2 Regimul de ardere. Diagrama de Schema -
g & . Creativitate Saptamanal3
ardere. elaborata
8. Intarirea liantilor
A L . Corespunderea
8.1 Intarirea liantilor de ipsos conform .
. . Referat referatului Saptamanal3
savantului Le Satelier. )
temel
8.2 Hidratarea varului aierian, procese Corespunderea
care au loc la stingerea varului in | Rezumat scris referatului Saptamanal4
dependenta de apa folosita. temei
8.3 Teoria de fincalzire a cimentului Corespunderea
Portland conform teoriei savantului | Rezumat scris referatului Saptamanal4
Mihaelis. temei
9. Coroziunea cimentului Portland
9.1 Coroziunea pietrei de ciment la Corespunderea
actiunea Na,SO,. Protectia pietrei de Referat referatului Saptamanal5
ciment impotriva coroziunii. temei
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VIII. Lucrari practice recomendate

1. Bazele mineralogiei.

2. Bazele petrografiei.

3. Materia prima pentru obtinerea liantilor de ipsos si var.

4. Materia prima pentru obtinerea liantilor de ciment Portland.
5. Procese fizico-chimice la incalzirea pietrei de ipsos.

6. Procese fizico-chimice la arderea carbonatilor.

7. Procese fizico-chimice la arderea sulfatilor.

8. Procese fizico-chimice la arderea clincherului Portland.

9. Procese fizico-chimice la topirea sticlei pentru geamuri.

10. Procese care au loc la uscare si ardere a articolelor ceramice in uscatorii si cuptoare
tunel.

IX. Sugestii metodologice

Predarea este una dintre conditiile esentiale ale invatarii. Pentru ca demersul comun al
profesorului si elevilor sa fie incununat de succes, este necesara insa adoptarea unei
strategii de actiune, a unui anumit mod de abordare si rezolvare a sarcinilor concrete
de instruire. Intregul proces instructiv-educativ se desfisoard prin adecvarea la
obiectivele urmarite a strategiilor susceptibile de reusita.

Pentru a decodifica o informatie intr-un sistem de invatamint sunt necesare anumite
metode de predare care ar permite o dezvoltare adecvata a procesului de invatamint.
In  acest context metoda constituie o cale de acces spre cunoasterea si
transformarea realitatii, spre finsusirea stiintei si a tehnicii, a culturii si
comportamentelor umane, fiind o componenta indispensabild procesului de instruire.

Un accent deosebit, care trebuie sa fie pus in procesul de invatare in scoala moderna,
este raportarea celor finvatate (cunostinte, abilitati, aptitudini) la situatiile de
integrare/simulare care pot avea loc la locul de muncd/practica/formare continua.
Deoarece, este insuficient pentru finvatare daca, in timpul orei, elevii asculta
(explicatiile profesorului) si, eventual, vad (o demonstratie facuta de profesor). Cauza
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acestui fenomen tine de insusi functionarea creierului. Creierul nu functioneaza ca un
video sau un casetofon. Creierul nu este un simplu receptor de informatie.

Obiectivele instruirii — In acest caz se aleg metodele ce detin ponderea cea mai ridicata
in potentialul pedagogic. Pentru dobindirea de cunostinte despre operatiile unei
actiuni-deprinderi, se pot folosi procedee precum demonstratia, observatia,
instructajul, conversatia, problematizarea.

Cadrul didactic va stabili coerenta intre competentele specifice disciplinei, continuturi,
activitati de invatare, resurse, mijloace si tehnici de evaluare. De asemenea, in cadrul
lectiilor, profesorul va utiliza mijloace instructionale de tipul: evocare, realizarea
sensului, reflectie, extindere, precum si forme de lucru: frontal, individual si in echipa.

Tn  cursul predarii disciplinii, metodele de predare-invitare utilizate in timpul
unitatilor de curs vor fi diverse.

X. Sugestii de evaluare a competentelor profesionale
Evaluarea reprezinta un proces de obtinere a informatiilor despre elev, profesor,
program sau sistem educational Tn ansamblu, cu ajutorul unor insrumente de evaluare,
in scopul elaborarii unor judecati de valoare care sunt raportate la criteriile propuse
asupra acestor informatii in vederea elaborarii unor aprecieri pe baza carora se vor lua

o serie de decizii (privind continutul, metodele, strategiile, demersul sau produsul.

Prima evaluare va fi efectuata pentru a determina nivelul de pregatire a elevilor in
domeniul drumurilor si a disciplinelor generale (matematica, fizica, chimie).

In cadrul unitatilor de curs vor fi efectuatd evaluarea nivelului de dezvoltare a
competentilor cognitive prin urmatoarele produse:

Ore teoretice — argumentarea scrisa si oralda, demonstratie a calculelor efectuate,
rezumat oral cu expunerea temei, referate, studiu de caz, desen tehnic, schema pe
calculator.

Evaluarea formativd se va desfisura pe tot parcursul studierii disciplinei. Tn scopul
unei evaluadri eficiente se vor utiliza metode traditionale si de alternativa, prin probe
orale si scrise, in functie de cerintele unitatii de competenta. Se vor utiliza
urmatoarele metode: observarea sistematicd a comportamentului elevilor, urmarind
progresul personal; autoevaluarea; portofoliul elevului; realizarea proiectelor de grup.
Metodele utilizate vor fi orientate spre valorificarea achizitiilor elevilor si stimularea
lucrului in echipa. Pentru fiecare metoda, profesorul va elabora instrumentele de
evaluare.
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Evaluare sumativa - la sfarsitul semestrului Il la cursul Materiale de constructii” se va
efectua o evaluare sumativa in forma de examen in scris, in urma carea se va
concretiza si totaliza nivelul de cunostinte a elevilor pe toatd perioada invatarii
cursului.

Rezultatele se apreciaza conform sistemului de 10 puncte care se inscriu n registrul
grupei. Pentru grupele admise in baza studiilor gimnaziale, conform sistemului de
credite, examenul este prevazut pentru semestrul Il.

Durata examenului este de 135 minute si pentru admiterea la examen este necesar ca
elevul sa obtind nota pozitivda la semestru. Subiectele sunt examinate la sedinta
catedrei si sunt aprobate de catre sef catedra si directorul adjunt studii cu cel putin 2
satamini de examen.

Nota finala la disciplina “Materiale de constructie” se constituie ca media aritmetica
de la nota semestriala si nota de la examen,conform formulei de mai jos.

Nota finala = 60 % x Nota semestriala + 40% x Nota examen

Nota semestriala se calculeaza ca media aritmetica a notelor obtinute in cadrul orelor
teoretice, practice, lucrdrilor de laborator atit de la contact direct cit si la studiul
individual.

XI. Resursele necesare pentru desfasurarea procesului de studiu

Pentru a realiza cu succes formarea competentelor la viitorii specialisti in cadrul
disciplinei "Tehnologia materialelor si articolelor de constructie” trebuie asigurat un
mediul de Tnvatare autentic, relevant si centrat pe elev.

Pentru parcurgerea cursului "Tehnologia materialelor si articolelor de constructie" se
recomanda utilizarea urmatoarelor resurse materiale minime:

Documentatie de specialitate-manuale, pliante, reviste de specialitate, brosuri,
cataloage, normative, material informativ cu suport electronic, proiecte, filme etc.
Laborator pentru efectuarea incercarilor materialelor de constructii (prese hidraulice,
uscatoare, cuptoare mufe, tipare pentru pregatirea epruvetelor din mortar si beton,
aparate pentru incercari de ciment, ipsos, var, penetrometre, ductilometre etc):

e Fise de lucru;

e Materiale video;

e (Calculator;

e Folii, marchere, hartie;

e Mostre de roci;

e Videoproiector;

e laptop.
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XIl. Resursele didactice recomandate elevilor

Locul in care poate

) . Numarul de

Nr. . . fi consultata

Denumirea resursei . exemplare

crt. /accesata/ . .

N disponibile
procurata resursa
Craciunescu L., Popa E. ,, Materiale de . .

1. ! " Bibliot 1
Constructii ” Bucuresti 2004. ibliotecd >
Pescaru I. , Materiale de Constructii ”

2. v ’ Biblioteca 5
(Teste) Bucuresti 2001. 1ol
Predescu A. , Materiale de Constructii si _

3. o : ’ Biblioteca 15
Instalatii ” Bucuresti 2001. ol
Dinescu A., Bdjau G. “Tehnologia

4, materialelor de constructii” Bucuresti Biblioteca 15
1987.

Bob C., Velica P. ,,Materiale de

5. constructii”, Bucuresti 1978. Biblioteca 15
Rapisca P. ,Materiale de constructii”,

6. Bucuresti 2006. Biblioteca 10
Dinescu A., Popescu G. ,Tehnologia

7. Materialelor de Constructii”, Bucuresti Biblioteca 10
1982.

Monos /1.H. «/labopatopHbie paboTbl no

8. CcTpouTenbHbIM  MaTepuanam», Mocksa Biblioteca 5
1976.

n H. - Ny

9. onos J1 «CTpoutenbHble maTtepuansl Bibliotecs 5
n aetanm», Mockea 1986.

Catalogul standardelor

10. Int t
http://www.standard.md/ nterne
Opris, Silviu.,, Manualul inginerului din
industria cimentului ”, Editura Bucuresti

11. Internet

1999.
www.tib.eu

16/ 16




