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l. Preliminarii

Stagiul de practica Cercetarea materiei prime reprezinta o parte componenta a
procesului de instruire si este o etapa importanta in formarea profesionalda a
specialistilor ih domeniul producerii materialelor si articolelor de constructii. in cadrul
acestui stagiu practic elevii vor studia diverse metode de determinare a proprietatilor
fizice, mecanice si tehnologice a materiilor prime folosite Tn industria liantilor minerali
si materialelor ceramice.

Desfasurarea stagiului de practica se bazeaza pe competente profesionale dezvoltate
la urmatoarele discipline:

F.01.0.013 Chimie analitica si fizica;

F.02.0.008 Materiale de constructii;

F.03.0.014 Tehnologia chimica a materialelor de constructii;
P.02.0.002 Staguil de practica ,, Testarea materialelor de constructii,,.

Finalitatea stagiului de practica reprezentd prezentarea portofoliului cu rapoarte
sustinute a lucrarilor de laborator.

. Motivatia, utilitatea stagiului de practica pentru dezvoltarea profesionala

Tn industria materialelor de constructii un factor care influenteaz§ calitatea produsului
finit 7l reprezinta calitatea materiilor prime. Din acest motiv este important ca Tnainte
de utilizare, materiile prime sa fie supuse unor analize tehnice de laborator.

Stagiul de practica Cercetarea materiilor prime are ca scop dezvoltarea competentelor
profesionale specifice domeniului controlului calitatii materiilor prime folosite in
industria materialelor de constructii. Elevii vor forma abilitati practice de testare a
materiilor prime folosite la fabricarea liantilor minerali si materialelor ceramice, fapt
care le va permite angajarea in cimpul muncii in calitate de laborant la intreprinderile
de producere a materialelor de constructii sau in institutii de cercetare a materialelor
de constructii. Cunostintele acumulate la stagiul de practica ”"Cercetarea materiei
prime” vor contribui la o Tnsusire mai buna a urmatoarelor modulelor:
S.07.0.018 Tehnologia de producere a liantilor minerali si materialelor pe baza lor;
S.08.0.020 Tehnologia de producere a materialelor de constructii din ceramica;
S.07.0.019 Analiza tehnica si controlul calitatii la fabricarea materialelor de
constructii.
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. Competentele profesionale specifice stagiului de practica

CS1. Prelevarea probelor in vederea efectuarii analizelor tehnice.

CS2.Utilizarea metodelor standardizate de analize tehnice specifice determinarilor
asupra materiilor prime folosite in industria liantilor minerali si ceramicii.

CS3. Interpretarea rezultatelor analizelor tehnice.

CS4. Utilizarea ustensilelor, aparatelor, masinilor folosite la cercetarea materiilor prime
din indstria liantilor minerali si ceramicii.

V. Administrarea stagiului de practica
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V. Descrierea procesului de desfasurare a stagiului de practica
P - Produse de Modalitate |Durata de
Activitati/Sarcini de lucru .
elaborat de evaluare | realizare
AS1. Examinarea rocilor si mineralelor folosite in
indnustria materialelor de constructii:
1.1 Examinarea mineralelor din grupele elemente
native , compusi de haloizi, oxizi, silicati, sulfati,
borati, carbonati si nitrati: formula chimica, )
cunostinta vizual3, culoare, culoarea strihului, E'$e de Prezentare
luciul, transperantd, clivajul, duritatea, proprietéti observatii
magnetice, densitatea aparenta, utilizarea. 18
1.2 Examinarea rocile magmatice (acide,
intermediare, bazice si ultrabazice), sedimentare si _
metamorfice: controlul vizual, structurd, textura, Fisa de p
b .. rezentare
culoare, compozitia mineralogica, proprietati observatii
fizico-mecanice, utilizarea.
AS2. Obtinerea liantilor de ipsos in conditii de
laborator:
2.1 Alctuirea schemelor tehnologice principale de f]Ch(Tm? Prezentare
obtinere a liantilor de ipsos. tennologice
2.2 Obtinerea ipsosului conform schemei
tehnologice Ne 1. Mdcinare pietrei de gips dupd Liant de ipsos
8 . . P 9P p P Demonstrare 14
tratarea termica. ractics
2.3 Obtinerea ipsosului conform schemei P
tehnologice Ne 2. Tratare termicd a pietrei de gips | Liant de ipsos
dupd mdcinare.

5/9



2.4 Verificarea calitatii produsului obtinut: Piatra de gips
demonstrarea plasticitatii, observarea procesului artificiala
de intarire.
2.5 Determinarea limitei de rezistenta la incovoiere | Probe pentru
si compresiune a pietrei de gips obtinute in urma incercari
procesului de intarire. Fisa de lucru
2.6 Analiza rezultatelor obtinute. Concluzii. Raportul Prezentare
AS3. Obtinerea varului aerian:
. L . Proba de
3.1 Pregatirea materiei prime pentru obtinerea . Ly
. . Lo materie prima
varului aerian: concasare, ciuruire. Demonstrare
3.2 Arderea rocilor carbonatice in conditii de Var in bulgari practica 3
laborator. Obtinerea varului aerian in bulgari. Var macinat
Macinarea varului. nestins
3.3 Stingerea varului. Determinarea temperaturii .
de sti Var stins praf
ingere. . “
€ stingere Var stins pasta
3.4 Analiza rezultatelor de laborator. Raport Prezentare
AS4. Obtinerea cimentului portland in conditii de
laborator: . “
s . . T Faina bruta
4.1 Pregatirea materiilor prime. Prepararea fainii -
) . Barbotina
brute si barbotinei.
4.2 Ardere si obtinerea clincherului. Macinarea Clincher
clincherului si obtinerea cimentului portland in Ciment 10
. Demonstrare
conditii de laborator. portland .
o = - — — practica
4.3 Verificarea proprietatilor cimentului obtinut: Piatra de
demonstrarea plasticitatii, observarea procesului ciment
de intarire a pastei de ciment, demonstrarea Fisa de
rezistentei mecanice. observatii
4.4 Analiza rezultatelor de laborator. Raport Prezentare
AS5. Examinarea comportarii argilei la uscare si la
ardere: Epruvete
5.1 Prepararea epruvetelor argiloase pentru argiloase
testare.
. " s Epruvete
5.2 Uscarea epruvetelor argiloase in conditii de af iloase
laborator: monitorizrea procesului de uscare, & 10
. . uscate Demonstrare
determinarea contractiei la uscare, testarea ) .,
roprietatilor epruvetelor inainte si dupa uscare Fisa de practica
prop P ’ P ) observatii
5.3 Arderea epruvetei argiloase in conditiile de Material
laborator: monitorizarea regimului de ardere, ceramic
determinarea contractiei de ardere. Fisa de lucru
5.4 Analiza rezultatelor privind uscarea si arderea
materiei prime argiloase. Raport Prezentare
Total 60

VI. Sugestii metodologice

Stagiul de practica Cercetarea materiei prime consta din lucrari de laborator axate pe

urmatoarele continuturi: Bazele mineralogiei si petrografiei si Bazele fizico-chimice din

industria materialelor de constructii. Lectiile vor fi efectuate de catre ingineri de
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specialitate, cu clasa Tmpartita pe grupe, cu efective de elevi conform legislatiei in
vigoare.

Ca si oricare alt stagiu de practicd de laborator, acesta va incepe cu un instructaj
privind regulile de securitate in munca ce tin de activitatile elevilor in laborator si
fiecare elev va semna in registrul tehnicii securitatii precum ca a facut cunostinta cu
regulile respective.

Metode si procedee principale, care sunt utilizate in procesul de desfasurare a stagiului
de practica Cercetarea materiei prime sunt urmatoarele :

1. Experementul

2. Demonstrare practica

3. Explicare

4. Problematizare

5. Conversatie

6. Cercetare

7. Calcule practice

Forma de organizare a activitatii elevilor si stabileste dupa necesitatii in functie de
etapa procesului de formare a competentelor specifice  stagiului de practica si
acestea sunt urmatoarele:

1. Individual;

2. Tn grup- se formeaza echipe cite 3...4 elevi;

3. Frontal.

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practica

Evaluare initiala — reprezinta evaluarea competentelor profesionale specifice
dezvoltate in procesul realizarii stagiului de practica "Testarea materialelor de
constructii” si discinlinelor “Materiale de constructii” si “Tehnologia chimica a
materialelor de constructii”. Modalitatea de evaluare se realizeaza prin comunicare.

Evaluare formativa a competentelor profesionale dezvoltate in stagiul de practica
"Cercetarea  materiei prime” se realizeaza prin demonstrare, comunicare si
prezentare a produselor obtinute. Produsul principal este raportul scris in baza
rezultatelor experimentelor si cercetarilor asupra materiilor prime.

Evaluare sumativa consta in prezentarea portofoliului care cuprinde rapoarte scrise si
sustinute. Nota generald se calculeaza in baza notelor obtinute in urma evaluarii
formative.

VIII. Cerinte fata de locurile de practica

Stagiul de practica Cercetarea materiei prime se va desfasura in laboratorul Tehnologia
materialelor de constructii a Centrului de Excelenta in Constructii.
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Lista orientativa a locurilor de munca/posturilor la care se va disfasura practica:

Cerinte fata de locul de munca/ postul propus

4.1 16483.11-72,,ApesecnHa. Metoabl
onpeaeneHNa yCnoBHOro npeaena
NPOYHOCTU MPM CXKaTUKM NonepeK
BOJIOKOH”.
www.gosthelp.ru/gost/gost/42032

4.2 16483.10-73,,ApesecnHa. Metoabl
onpeaeneHuns yc0BHOro npegena
NPOYHOCTU NPU CXKATUM BAO/b
BOJIOKOH”.

www.gosthelp.ru 17/17334

4.3 16483.3-84,,[ipesecnHa. MeTtoabl
onpegeneHusa yCaoBHOro npegena

Ne Locul de muncé/ postul B
1. Presa hidraulica P,,,, = 50000N/100000N
2. Magina M1KN-100
1 Sala cu masini 3. Dulap de uscare
4. Cuptor cu mufla
3. Cantar electronic cu precizia 0,01g
1. Rigle metalice —20 buc.
2. Termometrul cu scara t°< 200°C -2 buc.
3. Cilindru gradat —10 buc.
4. Lopatica de laborator —10 buc.
5. Cupa de laborator —10 buc.
6. Tipar 40X 40X 160mm —6 buc
7. Vas plat mitalic —10 buc
2 Clasa de laborator 8. Scara de duritate — 10 seturi
9. Exsicator —2 buc
10. Computer cu conectare la Internet — 4 buc
11. Argila —50 kg
12. Roca de ghips —50 kg
13. Clincher de ciment portland —20kg
14. Set de minerale naturale — 10 seturi
15. Set de roci — 10 seturi
IX. Resursele didactice recomandate elevilor
Locul in care poate fi Numarul de
Ne Denumirea resursei consultata /accesata exemlare
/procurata resursa disponibele
1 Ghid metodic ”Cercetarea proprietatilor o
. M Catedra de specialitate 10
mineralelor naturale
2 Ghl.d rrletodlc Cercetarea proprietatilor Catedra de specialitate 10
rocilor
3 Ghid metodic ”Bazele fizico- chimice ale .
. . . Catedra de specialitate 10
tehnologiei materialelor de conctructii
4 Standarde in vigoare:

Internet
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NPOYHOCTU NPU CTaTU4ECKOM n3rnbe”.
www.gosthelp.ru 12/12854

4.4 16483.1-84,, pesecnHa. MeTop,
onpeaeneHus naoTHocTn”.
www.gosthelp.ru 12/12712 html

4.5 16483.37-88,,lpesecnHa. Metog
onpeaeneHuns ycyLkun”.
www.gosthelp.ru 11/11733

4.6 16483.7-71,,peBecnHa. MeTtop
onpeaeneHuns BnaxHoctn”.
www.vsegost.com/catalog/42/4240sht
ml

4.7 10503-71,,Kpacku macnaHble
roTOBblE K NPUMEHEHUID”.
TexHuyecKme ycnosua.www.gosthelp.ru
/28632

4.8 8420-74,,Matepunansol
NlaKoKpacoyHble. MeToapl
OnpegeneHns ycnoBHOM BA3KOCTU” .
meganorm.ru/index2/1/4294852/42948
52187htm

4.9 6617-76,,bUTyMbl HEPTAHbIE
cTpouTenbHble. TexHuyeckue ycnosus”.
Tehnorma.ru./gost text/ gost /gost
566htm

4.10 11506-73,,bUTymbl HedTAHbIE.
MeTog, onpeaeneHma TemnepaTypbl
pasmAaryeHus,,
Meganorm.ru/index2/1/4294852/4298
52826 html

4.11 11501-78,, bUTymbl HepTAHbIE.
MeToa onpeaeneHua raybuHbl
NPOHMKAHMWA UTAbI,,

www.gosthelp.ru /gost/gost.4657htm

4.12 11505-75,, BUTyMmbl HedTAHbIE.
MeToz onpegeneHuns pacTaxmnmocTu,,
www.gosthelp.ru /gost/gost.16661 html
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