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l. Preliminarii

Disciplina ,,Analiza tehnica si controlul calitatii la fabricarea  materialelor de
constructii” prevede studierea metodelor de verificare a calitatii materialelor de
constructii:

a) Materiilor prime pentru producerea liantilor minerali, ceramicii de constructii si
articolelor de beton armat;

b) Operatiilor tehnologice de producerea materialelor de constructii;

c) Produselor finite: substantelor de lianti minerali, materialelor ceramic de
constructii, betonului si articolelor de beton armat.

Disciplina ,,Analiza tehnica si controlul calitatii la fabricarea materialelor de constructii”
este disciplina de studii, care costa din lucrarii de laborator si se bazeaza pe
cunostintele teoretice si abilitati practice obtinute in urma studierii urmatoarelor
unitatilor de curs:

e Materiale de constructii
e Tehnologia chimica a materialelor de constructii
e Staguil de practica:

a) Testarea materialelor de constructii;
b) Cercetarea a materialelor prime;

c)Control calitatii a betoanelor si mortarelor.

Il. Motivatia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesionala

Curricula ,,Analiza tehnica si controlul calitatii la fabricarea materialelor de constructii”
pentru dezvoltarea profesionala este una din discipline de baza in formarea
profesionald a tehnologului. Cunostintele teoretice si abilitatii practice in domeniu de
incercarea materialelor de constructii asigura organizarea controlului initial,
operational si finit, ce contribuie la producer calitativa a materialelor de constructii.

Tn baza disciplinei ,,Analizd tehnic3 si controlul calitatii la fabricarea materialelor de
constructii” si conconiment se studiaza disciplinele: S.07.0.018 ,,Tehnologia de
producerea liantilor minerali si materialelor pe baza lor”, S.08.0.020 ,,Tehnologia de
producerea a materialelor de constructii din ceramica”, S.07.A.024 ,,Tehnologia
betonului si betonul armat” ce da posibilitatea de pregatit tehnician - tehnolog
profesionist.
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lll. Competentele profesionale specifice modulului

CS1. Selectarea si pregatirea probelor de materiale de constructii pentru incercare.

CS2. Verificarea calitatii materiilor prime si a produsului finit in procesul de producere
a liantilor la producerea articolelor.

CS3. Aplicarea metodelor de verificare a calitatii materialelor de constructii in baza
standardelor in vigoare.

CS4. Utilizarea masinilor, aparatelor si utilajelor pentru incercarea articolelor din beton

armat.
IV. Administrarea modulului
s Numarul de ore o9 (]
= " = © T o
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) ucru =0 e
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(]
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x
w
V. Unitatile de invatare
Unitati de s . T
o Unitati de continut Abilitati
competenta

1.Introducere. Tehnica securitatii

UC1. Selectarea si
pregatirea probelor
de materiale de
constructii pentru
incercare.

1.1.Scopul si continutul modulului.
Organizarea controlului de producere la
uzinele industrie materialelor de
constructii. Functiile laboratorului si
sectiei controlului tehnic al uzinelor.
Tipurile controlului. Tehnica securitatii
in procesul de executarea lucrdrilor de
laborator. Standardizarea.

Al. Verificarea calitatatii
materiilor prime si a
produsului finit in procesul
de producere a liantilor de
ipsos;

A2. Sa faca cunostinta cu
functiile laboratorului;

A3. Explicarea tipurilor de
control.

2.Analiza tehnica a substantelor liant

e

UC2. Verificarea
calitatii materiilor
prime si a produsului
finit Tn procesul de
producere a liantilor
de ipsos.

2.1. Analiza tehnica a substantelor
liantelor de ipsos.

Cerinte tehnice conform standardului in
vigoare. Marca liantilor de ipsos. Fineta
de macinare. Termenii de priza.
Stabilirea valoarei de partida conform

A4. Studierea cerintelor
tehnice pentru lianti de
psos;

A5. Cunoasterea metodelor
de selutarea si pregatirea
probelor medii;

standardului. Proba initiala, proba

A6. Aplicarea metodei de
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medie. Selectarea si pregatirea probelor
medii pentru incercare. Determinarea
finetei de macinare a liantilor de ipsos.
Concluzie. Determinarea consistentei
normale a pastei de ipsos. Calculul
consumului de apa. Analiza rezultatelor.
Concluzie. Determinarea termenilor de
priza. Analiza rezultatelor. Concluzie.
Determinarea marcii a liantilor ipsos.
Fasonarea balelor 40*40*160 mm.
incercarea la incovoiere si compresiune.
Calculul limitelor rezistenta mecanica la
incovoiere si compresiune. Analiza
rezultatelor. Concluzie. Determinarea
absorbtiei de apa a liantului de Tpsos.
Analiza rezultatelor. Concluzie.
Elaborarea fiselor tehnologice de
control. Prezentarea si sustinerea
rapoartelor.

determinarea finetei de
macinarea a Tpsosului;
A7.Realizarea incercarelor
a liantilor de ipsos.

UC2. Verificarea
calitatii materiilor
prime si a produsului
finit Tn procesul de
producere a varului
de constructii.

2.2.Analiza tehnica a varului de
constructii.

Varul aerian de constructii. Cerinte
tehnice conform standardului in
vigoare. Determinarea finetei de
macinarea a varului de constructive.
Determinarea temperaturii si vitezei de
stingere a varului nestins. Determinarea
a continutului de particularea nestinse
in var. Determinarea iesirii pastei de
var. Determinarea varietatii constante
in volumul varului. Elaborarea fiselor
tehnologice de control.

Analiza rezultatelor. Concluzie.
Prezentarea si sustinerea raportelor.

A8. Cunoasterea cerintelor
tehnice a stendardului
pentru var de constructii;
A9. Aplicarea metodilor de
incercare a varului de
constructii Tn experiment;
A10. Monitorizarea
procesului de incercarea a
varului de constructii;

All. Exzaminarea
rezultatelor de incercarea
varului de constructii;

A12. Concluzionarea
despre calitate a varului de
constructii.

UC2. Verificarea
calitatii materiilor
prime si a produsului
finit Tn procesul de
producere a varului
de constructii.

2.3. Analiza tehnica a cimentului.
Ciment Portland. Cerinte tehnice
conform standardului in vigoare.
Calculul compozitiei mineralogice a
clincherului de ciment Portland.
Tncercarea materiilor prime pentru
producerea cimentului Portland.
Determinarea umiditatii amestecului de
materii prime a clincherului.
Determinarea curgerii barbotinei
(amestecului de materie prime).
Determinarea finetiei de macinare a
amestecului din materii prime prin
ciuruire.

Determinarea activitatii adaoselor
hidraurice. Analiza rezultatelor.
Concluzie. Elaborarea fiselor

A13. Cunoasterea
cerintelor tehnice pentru
ciment Portland;

Al4. Cunoasterea
metodelor de Tncercarea
materiilor prime;

A15. Realizarea metodelor
de inncercarea cimentului
Portland;

Al16. Monitorizarea
procesului de incercarea
cimentului Portland;

Al7. examinarea
rezultatelor a incercarelor
cimentului Portland;

A18. Concluzionarea
despre calitatea cimentului
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tehnologice de control. Prezentarea si
sustinerea raportelor.

incercarea cimentului Portland.
Conform standardului n vigoare.
Determinarea finetiei de macinarea a
cimentului Portland. Determinarea
suprafetei specifice.

Determinarea consistentei normale a
pastei de ciment. Determinarea
termenilor de priza a cimentului.
Determinarea varietatii constantei de
volumul a pastei de ciment.
Determinarea martii a cimentului
Portland.

Fasoanarea epruvetelor 40*40*160
mm. Tncercarea epruvetelor la
fncovoiere si compresiune. Calculul
limitelor de rezistenta mecanica la
fncovoiere si compresiune. Stabilirea
marcii a cimentului.

Analiza rezultatelor. Concluzie despre
calitatea cimentului. Elaborarea fisei
tehnologice ale control. Prezentarea si
sustinerea raportelor.

Portland;
A19. Alcatuirea fisei
tehnologice de control.

3.Anal

iza tehnica si controlul calitatii ceramicei de constructii

UC3. Aplicarea
metodelor de
verificare a calitatii
materialelor de
constructii din
ceramic conform
standardelor in
vigoare.

3.1 Selectarea si pregatirea probei a
materialelor prime, semifinitelor si
produselor finite.

Metode de selectarea plobelor. Proba
de punct, proba initiala pentru
materiale dispersate si in bucat;i.
Selectarea probei pentru produsele
finite. Pregatirea probelor pentru
incercarea.

A20. Cunoasterea
cerintelor tehnice a
standardului pentru
caramida de argil3;

A21. Cunoasterea
metodelor de incercarea a
caramizei de argil3;

A22. Aplicarea metodelor
standarde in incercarea
caramizii ceramice;
A23.Utilizarea corecta a
aperatelor si utilagului
pentru incercarea
caramizii;

A24. Monitorizarea
procesului de incercarea a
caramizii;
A25.Prezentarea
rezultatelor a ihcercarii;
A26.Examinarea
rezultatelor a Tncercarii
caramizii;
A27.Concluzionarea despre
calitate a caramizii.

UC3. Aplicarea
metodelor de

3.2. Determinarea proprietatilor
principale a materiilor prime. Pregatirea

A28.Cunoasterea cerintelor
tehnice a standardului
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verificare a placilor
ceramice in baza
standardelor in
vigoare.

materialelor argiloase pentru metoda
plastica si de barbotina. Determinarea
apei de amesticare a materialelor
argiloase. Determinarea numarului de
plasticitate argilelor. Granita de curgere
si de derulare. Determinarea capacitatii
de legare a argilei prin metoda standard
sensibilitatea argilei la uscare.
Determinarea rezistentei la fisurare a
argilei prin metoda standard. Analiza
rezultatelor. Concluzie. Contractia
argilei si maselor ceramice la uscare si
ardere. Determinarea contractiei
aeriane. Determinarea contractiei la
ardere.

Determinarea contractiei generale
(totale). Analiza rezultatelor. Concluzie.
Aglomerarea argilei si masei ceramice.
Determinarea aglomerarii prin metoda
standard si prin metoda de contractie
neintrerupta. Refractaritatea
materialelor ceramice. Determinarea
refractaritatii materialelor ceramice prin
metoda standard. Expandarea
materialelor argiloase.

Determinarea expandarii materialelor
argiloase. Analiza rezultatelor.
Concluzie. Proprietatile tehnice a
maselor ceramice si a barbotinelor.
Determinarea compozitiei
granulometrice a materialelor
finodispersati. Determinarea umiditatii
a barbotinei. Analiza rezultatelor.
Concluzie.

Elaborarea fiselor tehnologice de
control a meteriilor prime. Prezentarea
si sustinerea raportelor.

pentru placi ceramice
(finisare interiora si
exteriora);

A29. Cunoasterea
metodelor de incercarea a
placilor ceramice conform
standardelor in vigoare;
A30. Aplicarea metodelor
standarde in incercarea
placilor ceramice;

A31. Utilizare a corecta a
aperatelor si utilagului
pentru incercarea placilor;
A32. Monitorizarea
procesului de incercarea a
placilor ceramice;

A33. Prezentarea
rezultatelor a incercarilor a
placilor ceramice;

A34. Examinarea
rezultatelor a incercarilor;
A35. Concluzionarea
despre calitate a placilor
ceramice conform
cerintelor a standardelor.

UC3. Aplicarea
metodelor de
verificare a tiglelor
ceramice in baza
standardelor in
vigoare.

3.3. Determinarea proprietatilor
articolelor ceramice.

Caramida din argila. Cerinte tehnice
conform standardului in vigoare.
Incercarea cardmizii din argild conform
standardelor in vigoare. Controlul visual
al caramizii. Verificarea dimensiunilor
liniare. Determinarea absorbtiei de apa.
Determinarea marcii caramizii din
argild. Tncercare la incovoiere si la
compresiune. Calculul limitelor de
rezistenta mecanica la incovoiere si la
compresiune. Stabilirea marcii a
caramizii. Analiza rezultatelor.

A36.Cunoasterea cerintelor
tehnice conform
standardului pentru tigla
de argil3;

A37. Aplicarea metodelor
standarde in procesul de
incercarea tiglei ceramice;
A38. Monitorizarea
procesului de incercarea
tiglei ceramice;

A39. Examinarea
rezultatelor a incercarilor;
A40. Concluzionarea
despre calitate a tiglei
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Concluzie. Elaborarea fiselor
tehnologice de control a meteriilor
prime. Prezentarea raportului si
sustinerea.

Pldciceramice pentru finisaj interior.
Cerinte tehnice comfort standardului.
Tncercarea plicilor ceramice pentru
finisaj interior conform standardului in
vigoare. Control vizual. Verifirarea
dimensiunilor liniare. Determinarea
absorbtiei de apa. Determinarea
refractaritatii. Determinarea rezistentei
mecanice. Analiza rezultatelor.
Concluzie. Elaborarea fiselor
tehnologice de control. Prezentarea si
sustinerea raportelor.

Pldci ceramice pentru finisaj exterior.
Cerinte tehnice comfort standardului.
Incercarea plicilor conform
standardelor in vigoare. Pragatirea
probei. Control vizual. Verifirarea
dimensiunilor geometrice.
Determinarea absorbtiei de apa.
Determinarea refractaritatii. Analiza
rezultatelor. Concluzie. Elaborarea
fiselor tehnologice de control.
Prezentarea raportului si sustinerea.
Pldcile ceramice pentru pardoseli.
Cerinte tehnice comfort standardului in
vigoare. Incercarea placilor conform
standardului Tn vigoare. Control vizual.
Verifirarea dimensiunilor liniare, uzura.
Determinarea absorbtiei de apa.
Determinarea rezistentei mecanice.
Analiza rezultatelor. Concluzie.
Elaborarea fiselor tehnologice de
control. Prezentarea si sustinerea
raportelor. Elaborarea fiselor
tehnologice de control. Prezentarea si
sustinerea raportelor.

Tigld ceramicd. Cerinte tehnice comfort
standardului in vigoare. Incercarea tiglei
ceramic conform standardului in
vigoare. Pragatirea probelor medii.
Control vizual. Verifirarea dimensiunilor
geometrica.

incercare la incovoiere. Determinarea
mase Tn starea saturada cu apa. Analiza
rezultatelor. Concluzie. Elaborarea
fiselor tehnologice de control.
Prezentarea si sustinerea raportelor.

ceramice.
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4. Analiza tehnica si controlul calitatii articolelor de beton armat

UCA4. Utilizarea
masinilor, aparatelor
si utilajelor pentru
incercarea articolelor
din beton armat.

Aticolele de beton atmat. Cerinte
tehnice conform standardului in
vigoare. Incercarea articolelor din beton
armat conform standardului n vigoare.
Determinarea parametrilor geometrice.
Determinarea dimensiunilor liniare si
lungimii diagonalelor. Determinarea
neplanietatii a articolelor. Determinarea
perpendicularitatii unghiurilor si
nerectilietatii a profilului articolelor.
Analiza rezultatelor. Concluzie.
Elaborarea fiselor tehnologice de
control. Prezentarea si sustinerea
raportelor.

Determinarea rezistentei mecanice a
articolelor de beton armat prin metode
nedistructive. Metoda mecanica si
ultrasonoara. Determinarea rezistentei
mecanice la compresiune a betonului
intarit in articole cu ajitorul ciocanului
Kaskariv.

Analiza rezultatelor. Concluzie.
Elaborarea fiselor tehnologice de
control. Prezentarea raportului si
sustinerea lui.

Tensionarea armaturii in articole de
beton pretensionat. Tensionarea
mecanica si electrotermica.
Determinarea valorii de tensionare
mecanica a armaturii cu agutorul
cricului hidraulic. Determinarea valorii
de tehsionare electrotermica cu
agutorul aparatului PRD-4.

Calculul lungimei initiale a barelor.
Analiza rezultatelor. Concluzie.
Elaborarea fiselor tehnologice de
control. Prezentarea raportului si
sustinerea lui.

A41. Cunoasterea
cerintelor tehnice pentru
articolele de beton armat
conform standardelor in
vigoare;

A42. Cunoasterea
metodelor de Tncercarea
articolelor de beton armat;
A43. Aplicarea metodelor
de incercarea articolelor de
beton armat;

A44. Realizarea metodelor
de determinarea
rezistentei macanice a
articolelor de beton armat;
A45. Realizarea metodelor
de determinarea valorii ale
tensionare a armaturii;
A46. Monitorizarea
proceselor de incercare a
articolelor de beton armat;
A47. Utilizare a corectd a
aperatelor si utilagului si
aperatelor la increcarea
articolelor de beton armat;
A48. Prezentarea
rezultatelor a incercarelor;
A49. Examinarea
rezultatelor;

A50. Concluzionarea
despre calitate a articolelor
de beton armat.
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VI. Repartizarea orientativa a orelor pe unitati de invatare

Numarul de ore

Ne Unitati de invatare Contiact dlrectv —
Lucrarii Lucrul
Total ; e e .
prelegeri de individual
laborator

1. Introducere.Tehnica securitatii. 2 _ 2 _
Analiza tehnica a substantelor liante: 38 38
2.1. Analiza tehnica a liantelor de

3 ipsos. N N . 76 i 12 12
2.2. Analiza tehnica a varului de
constructii. 6 6
2.3. Analiza tehnica a cimentului. 20 20
Analiza tehnica si controlul calitatii 34 34
ceramicii de constructii:
3.1. Selectarea si pregatirea probei a
materilor prime,semifinitelor si 2 2

3. | produselor finite. 70 -
3.2. Determinarea proprietatilor
principale a materiilor prime. 12 14
3.3. Determinarea proprietatilor
articolelor ceramice. 20 20
Analiza tehnica si controlul calitatii

4. | articolelor de beton armat. 32 : 16 16

Total 180 90 90
VII. Studiu individual ghidat de profesor
Mater.ii pfethru studiul Produsede eleborat Medalitatii de Termfani de
individual evaluare realizare

2. Analiza tehnica a substantelor liante

2.1 Analiza tehnica a
liantelor de ipsos.

ipsos conform

de ipsos(A-4)

stendardului(A-4)
b) fisa tehnologica de
controlul calitatii liantilor

Portofoliu care contine:
a)Scheme tehnologice cu
mersul lucrarilor
laincercarea liantilor de

Sustinerea orala:

a)preuentarea
rapoartelor

b)raspunsurila
intrabari

c)discutia

Saptamana llI,IV
2-3 zile

4-5 zile
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2.2 Analiza tehnica a

varului de constructii.

1.Portofoliu cu
rapoartele:

a)scheme tehnologice cu
mersul lucrarilor la

Sustinerea orala:
a)preuentarea
rapoartelor

Saptamana VvV

N . lzi
incercarea varului
aerian(A-4); b)raspunsuri la
b) fisa tehnologica de intrabari .
) fis . vg.. 2-3 zile
controlul calitatii al
varului aerian(A-4). c)comunicare
2.3 Analiza tehnicd a 1.Portofoliu cu
cimentului. rapoartele: Sustinerea orala: ¢ vy
. Saptamana
a)scheme tehnologice cu a)prezentarea VLVILVIII
mersul lucrarilor la rapoartelor 3’4 "I
incercarea a cimentului b)raspunsuri la ze
Portland(A-4). intrabari
b) fisa tehnologica de c)comunicare .
. . .. 5-6 zile
controlul calitatii al (discutii)

cimentului Portland(A-4).

Analiza tehnica si control calitatii ceramicii de constructii

3.1.Selectarea si
pregatirea probei a
materiilor prime,
semifinitelor si

1.Raportul despre
selectare si pregatirea
probelor a materialelor
pentru incercari

prezentarea
rapoartelor

Saptamana IX

produselor finite. (format A-4) comunicare 1-2 zi
-schema tehnologica
3.2.Determinarea Portofoliu cu rapoartele: Sustinerea orala:
proprlet.?i;llor Prmupale scheme tehun(.)loglce cu a)prezentarea S3ptamana
a materiilor prime. mersul lucrarilor de rapoartelor X XI
incercari a materiilor b)raspunsurila ’
prime pentru articolele intrabari 3.4 5i
ceramic de constructii c)comunicare
(format A-4) (discutia)
3.3. Determinarea Portofoliu cu rapoartele:
proprietatilor a a)scheme tehnologice cu
articolelor ceramice. mersul lucrarilor de Sustinerea orala: v v
incercdri a articolelor Saptamana
. XILXII
ceramice (format A-4); a)prezentarea
b)fisa tehnologica de rapoartelor 2.3 7i
controlul a calitatii b)raspunsurila
articolelor ceramic de intrabari 3.4 7ile
constructii (control initial c)Jcomunicare
si control finit) - (format
A-4).
4.Analiza tehnica si control calitatii articolelor de beton armat
4.1. Analiza tehnica a Portofoliu cu rapoartele: Sustinerea orala: Saptamana
articolelor de beton a)scheme tehnologice cu a)prezentarea XV, XVI
armat. mersului  lucrarilor de rapoartelor 2-3zi
incercare a articolelor din b)raspunsuri la
beton armat (format A-4); intrabari 3-4 zile

12 /17




b) fisa tehnologica de c)comunicare
controlul a calitatii

articolelor de beton
armat (format A-4).

VIII. Sugestii metodologice

Metode si procedee principale, care sunt utilizate in procesele de predare-invatare-
evaluarea desciplinei ,,Analiza tehnica si controlul calitatii la fabricarea materialelor de
constructii,, sunt urmatoarele:

=

. Experementare

2. Demonstrare

w

. Explicare

4. Problematizare

2]

. Conversatie

6. Cercetare

~N

. Calcule practice

Forme de organizarea activitatii a elevilor si se stabilesc dupa necesitati si in functia de
etape a procesului realizariicompetentelor specifice a disciplinei si ele sunt urmatoare:

1. Individual;
2.1n grup - se formeaza echipe cite 3...4 elevi;
3. Frontal.
IX. Sugestii de evaluare a competentilor profesionale

Evaluare initiald — reprezinta evaluare a competentelor specific accumulate (obtinute)
in procesul de realizarea stagiilor de practica: P.02.0.002 ,,Practica de testare a
materialelor de constructii”, P.03.0.004 ,,Practica de cercetare a materiilor prime”,
P.04.0.005 ,,Practica de controlul a calitatii betoanelor si mortarelor,, si disciplinei
F.03.0.014 ,,Tehnologia chimica a materialelor de constructii,,. Modalitatea de
evaluare include comunicari si analiza notelor de evaluare sumativa a disciplinelor sus
numite.
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Evaluare formativd — a competentelor profesionale si specifice dezvoltate in procesul
de studierea disciplinei ,,Analiza tehnica si controlul calitatii la fabricarea materialelor
de constructii,, se executa in baza urmatoarelor produse:

a) rapoarte scrise ( formatul A-4)
b) fise tehnologice de control elaborate conform cerintelor (anexal)
Criterii si barem pentru evaluarea formative:

Evaluare sumativd — reprezinta apreciere a competentelor profesionale in mod de
examen. Elevul este obligat de prezentat urmatoarele produse:

a) caiet de lucru;

b) portofoliu cu rapoarte sustinute;

c) fisa tehnologica de control a unui material de constructii (liante minerale, articolele
ceramice de constructii, articolele de beton armat);

d) derularea de prezentari a produselor precedente.

X. Resursele necesare pentru desfasurarea procesului de studii

Disciplina ,,Analiza tehnica si controlul calitatii la fabricarea materialelor de
constructii,, prezinta disciplina de testare si cercetare experimentala a materialelor de
constructii  utilizate pentru producerea liantelor liante, articolelor ceramic de
constructii, articolelor de beton armat si produselor finite.

Lucrarile de laborator se executa in laboratorul specializat ,,Tehnologia materialelor si
articolelor de constructii” cu amenajarea (respectiva) corespunzatoare cerintelor
tehnice a standardelor in vigoare.

Utilaje, masini si aparate necesare pentru dezvoltarea competentelor profesionale si
realizarea lucrdrilor de laborator sunt urmdtoarele:

Ne Determinarea aparatelor, utilagei Calitatea necesara
1. Presa hidraulica P,,,= 500000N 1
2. Presa hidraulica P,,,= 100000N 1
3. Masina MUU-100 1
4. Instalatie suplimentara pentru incercarea la incovoiere 1 set
5. Subler 10
6. Rigle metalice (I=60cm) 20
7. Con standart pentru a cimentului 2
8. Aparat Vica (cu sonda si cu ac) 12
9. Vas pentru fierberea turtelor de ciment 2
10. | Seturide ciururi (NO2,N0O08) 12
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11. | Masuta de scuturare 2
12. | Aparatul lui Suttard 12
13. | Tipar 40*40*160mm 12
14. | Uscator de laborator (tma =270°C) 1
15. | Cuptor cu mufel (tmax =1000°C) 1
16 Malaxor de laborator (pentru determinarea marcii a 1
" | cimentului)
17. | Cantar electric M,,,=10kg 4
18. | Masa vibranta de laborator 1
19. | Aparat PRD-4 1
20. | Aparat 1ZS 1
21. | Ciocanul inginerului Kaskarov 2
22. | Aparatul inginerului Vasiliev 2
23. | Calculator cu internet 4

Materiale necesare pentru realizarea procesului de formare si dezvoltare a
competentelor profesionale.

. . Unitatea de .
Ne Determinarea materialelor - Cantitate
masura
1 | Liant de ipsos kg 50
2 | Varul aerian nestins kg 25
3 | Varul aerian stis kg 20
4 | Ciment Portland kg 100
5 | Argila usor fuzibila kg 20
6 | Argila greu fuzibila kg 20
7 | Nisip curators kg 50
8 | Caramida ceramica 250*120*65mm buc 100
9 | Placi ceramice pentru fatada buc 50
10 | Placi ceramice pentru perdoseli buc 50
11 | Placi ceramice pentru finisarea peretilor interne buc 50
12 | Tigla ceramica buc 50
13 | Gaz lampant I 5
XI. Resursele didactice recomandate elevilor
Locu! in care poate Numarul de
Nr. fi consultat
. . exemplare
ord. Denumirea resursei (accesata), . .
disponibile
procurata resursa
Catedra,
laboratorul

Gid metodic la incercarea liantelor minerale .
1. R N ,,Tehnologia 20

elaborat in baza standardelor in vigoare. .
materialelor de

constructii” a CEC

Gid metodic la Tncercarea ceramicei Catedra,
2. deconstructii elaborat in baza standardelor in laboratorul 20
vigoare. ,,Tehnologia
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materialelor de
constructii” a CEC

Catedra,
Gid metodic la incercareaartecolelor de beton laboratorul
armat, elaborat in baza standardelor in ,,Tehnologia 20
vigoare. materialelor de
constructii,, a CEC
Standarduri in vigoare:
4.1. Leante minerale. Internet 15

1.GOST125-79.Baxywme runcossble.
TexHuyeckune ycnosums.
www.gosthelp.ru/gost/ gost/31370 html

Laboratorul a CEC

4.2. GOST 23789-79. Baxkywme runcossble.
MeTobl UCNbITaHUNA.
www.gosthelp.ru/gost/gost 3990.html

Internet

4.3. GOST 10178-85.MopThaHA LEMEHT n
LI/TAaKOMNOPT/AaHA, LeMEHT. TeXHUYeCcKne
yCN0oBMA.

www.gosthelp.ru /gost/gost 20068.html

Internet

4.4, GOST 310.1-76.UemeHTbl. MeToAabI
ncnblITaHUn, O6LLME NONOKEHMS.
www.gosthelp.ru /gost/gost 34404.html

Internet

4.5. GOST 310.2-76. LilemeHTbl. MeTOAbI
onpeaeneHna TOHKOCTU Noaoma.
www.gosthelp.ru /gost/gost34110.html

Internet

4.6. GOST 310.3-76. LlemeHTbl. MeTOAbI
onpeaeneHna HOPManbHOM ryCTOTbl, CPOKOB
CXBaTbIBAHMA.

www.gosthelp.ru /gost/gost25228.html

Internet

4.7. GOST 310.4-81. LlemeHTbl. MeToAbI

onpeaeneHuna npenenos NPOYHOCTU NpuU
nsrnbe n cxKatuu.

www.gosthelp.ru /gost/gost13713.html

Internet

4.8. GOST 22236-85. LlemeHTbl.MMpaBuna
NpPUEMKN.
www.ustrog.ru ,,HopmaTuBHbIe AOKYMEHTbI,,

Internet

4.9. GOST 22237-85. LlemeHTbl.YNaKoBKa,
MapKMpPOBKa, TPaHCNOPTUPOBaHME U
XpaHeHue.

vse gosthelp.com/Catalog/45/45436. shtml

Internet

4.10. GOST 25094-94.[106aBKKN aKTUBHbIE
LemeHToB. MeToAbl UCMbITaHUIA.
vse gosthelp.com/Catalog/38/38248. shtml

Internet

4.11. GOST 31356-2007.Cmecu cyxue
CTPOUTENbHbIE HA LEMEHTHOM BAKYLLEM.
MeToab! UCNbITAHWIA.

www.gosthelp.ru /gost/gost44324

Internet

4.12. GOST 22688-77.13BeCTb CTPOMTENBHAA.
MeToAbl UCNbITaHUNA.
vse gosthelp.com/Catalog/33/33093. shtml

Internet
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http://www.gosthelp.ru/gost/
http://www.gosthelp.ru/
http://www.gosthelp.ru/
http://www.gosthelp.ru/
http://www.gosthelp.ru/
http://www.gosthelp.ru/
http://www.gosthelp.ru/
http://www.ustrog.ru/
http://www.gosthelp.ru/
http://www.gosthelp.ru/
http://www.gosthelp.ru/
http://www.gosthelp.ru/

4.13. GOST 9179-77. N3BeCTb CTpouUTEe/IbHAA.
TexHuyecKne ycnosms.

mega.norm.ru/index 2/1/4294853/4294853
157htm

Internet

4.14. 30515-2013. UemeHTbl. Obwme
TeXHUYECKMe yC/oBuA.
www.gosthelp.ru /gost/gost8995.htm

Internet

5.1. Ceramica de constructii

1. GOST 13996-93,,MAnTKM Kepamunyeckume
adacaHble MKOBPbI U3 HUX.TEXHMYECKME
YCNOBUA.

www.gosthelp.ru /gost/gost18930.html

Internet

5.2. GOST 6787-2001. NAnNTKK Kepamnyeckume
A1a nonos. TexHn4eckne ycnosums.
www.gosthelp.ru /gost/gost38012.html

Internet

5.3. GOST 6780-2001. NAnTKK Kepamunyeckue.

MeToapb! UCMbITaHWUA.
www.vasdom.ru /gost/27180-2001

Internet

5.4. GOST 6141-91.

MAWTKN Kepamuyeckne rnasypupoBaHHble,
[ONA BHYTPeHHEeW 061MLOBKU CTEH.
TexHuyeckue ycnosus.

www.gosthelp.ru /gost/gost28224

Internet

5.5. GOST 530-2012.Knpnny 1 KamHu

Kepamunyeckue. O6u.|,v|e TEXHUYECKHNE yCaoBuA.

mega.norm.ru/index 2/1/429378
2/4293782555

Internet

5.6. GOST 7025-91.Knpnuy 1 KamHu
Kepamunyeckue 1 cuankatHble. Metoabl
onpeaeneHna BOAONOMNALLEHUS.
www.gosthelp.ru /gost/3857.html

Internet

5.7. GOST 8462-85.Matepuannl CTeHOBbIE.
MeToabl onpeaeneHna npenenos NPOYHOCTU
npw cxxaTum u nsrmbe.

www.gosthelp.ru /gost/gost 29139.html

Internet

5 8. SM 261-2005.Tigle ceramice.Conditii
tehnice.

www.standard.md
/public/files/anunt/2015/sm 261 2014.pdf

Internet

Articolele de beton armat.

GOST 13015-2012.U3aenu1a 6ETOHHbIE U
»Keneso 6eToHHbIe A1 CTPOMTe IbCTBA.
Ob6wme TexHMYeckne TpeboBaHusA. MpaBuna
NpPUeMKKn, MapKMpPOBKa.
mega.norm.ru/index 2/1/429378
2/4293782/429378227.htm

Internet
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http://www.vasdom.ru/

