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l. Preliminarii

Stagiul de practica de laborator,, Tncercarea materiilor prime folosite in industria
lemnului” reprezinta o parte componentd a procesului de studii si este etapa
importanta in pregatirea specialistilor in domeniu tehnologiei de prelucrare a lemnului.
Elevii studiaza si aplica diverse metode de incercare a materiilor prime folosite in
industria lemnului in baza standartelor in vigoare.

Desfasurarea stagiului de practica de laborator, se bazeaza pe competente specifice
obtinute la discipline:

e Fizica

e Matematica

e  Materii prime folosite in industria lemnului
e Staguil de practica de initiere.

Finalitatea stagiului de practica reprezintd prezentarea portofoliului cu rapoartele
sustinute a lucrarilor de laborator.

. Motivatia, utilitatea staguilui de practica pentru dezvoltarea profesionala.

Stagiul de practica are scopul de a dezvolta competente profesionale si specifice in
domeniu controlului calitatii a materiilor prime folosite in industria lemnului. Abilitati
practice la fincercarea materiilor prime folosite Tn industria lemnului asigura
organizarea corecta a controlului initial, operativ si finit , ce contribuie la producere
calitativa produselor din lemn.

Acest stagiu are ca scop familiarizarea elevilor cu tehnicile specifice de determinare a
proprietatilor materialelor lemnoase si dezvoltda o intelegere mai profunda asupra
calitatii  materialelor lemnoase, argumentarea domeniului de utilizare,
avantaje/dezavantaje etc.

ll. Competentele profesionale specifice stagiului de practica
CS1. Selectarea si pregatirea probelor de materii prime lemnoase pentru incercari de

laborator.
CS2. Determinarea proprietatilor fizice, mecanice specifice materialelor lemnoase.

CS3. Aplicarea metodelor de verificare a calitatii materiilor prime in baza standardelor
in vigoare.

CS4. Utilizarea ustensilelor, aparatelor, masinilor folosite pentru incercarea materiilor
prime lemnoase.
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Iv. Administrarea stagiului de practica
— [T g S )
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Denumirea stagiului o 2 € 3 @ % C 2 =
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de practica g £ B = = 50 € £
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2 =
Practica de laborator 2 60 ianuarie | Portofoliu 2
V. Descrierea procesului de desfasurare a stagiului de practica
Modalititi D“;ata
Activitati/Sarcini de lucru Produse de elaborat de .e
evaluare realizare,
ore
AS1. Selectarea probei medii pentru
materiile prime lemnoase: Proba medie pentru |Demonstrare a
1.1 Specificarea notiunilor de partida si diverse materii practica
proba medie. prime lemnoase
AS2. Determinarea caracteristicii Caracteristicile Prezentare
macroscopice a lemnului: structurii 6
2.1 Identificarea speciilor lemnoase macroscopce
AS3. Determinarea proprietatilor fizice ale | Umiditatea lemnului
materialelor lemnoase: Densitatea
3. 1 Determinarea umiditatii. Absorbtia de apa
3.2 Determinarea densitatii aparente. Valorile umflarii
3.3 Determinarea absorbtiei de apa. lemnului Demonstrare 18
3.4 Determinarea umflarii lemnului in Valorile contagerii practica
directiile tangentiala, radiala si in volum. lemnului
3.5 Determinarea contragerii lemnului in
directiile tangentiala, radiala si in volum.
3.6 Analiza rezultatelor de laborator.
AS4 Determinarea proprietatilor mecanice | Limita de rezistenta 18
ale materialelor lemnoase: la compresiune Prezentare
4.1 Determinarea rezistentei mecanice la perpendiculara pe
compresiune paralel la fibre. fibre si paralela cu
4.2 Determinarea rezistentei mecanice la fibrele
compresiune perpendicular la fibre. Limita de rezistenta
4.3 Determinarea duritatii statice. la incovoiere statica
4.4 Determinarea rezistentei mecanice la Limita de rezistenta
incovoiere. la duritate
4.5 Determinarea rezistentei mecanice la Limita de rezistenta
intindere paralel cu fibrele. la intindere
4.2 Analiza rezultatelor de laborator. Raport
4.6 Recalcul la umiditatea stndarta.
AS5. Testarea materialelor de vopsitorie: Demonstrare 8

5/8




5.1 Determinarea vascozitatii vopselelor. practica
5.2 Determinarea capacitatii de acoperire a | Raport
materialelor de vopsitorie. Prezentare
5.3 Determinarea timpului de uscare a
compozitiilor de vopsitorie.

5.4 Determinarea a gradului de uscare.
5.5 Determinarea capacitatii de colorare a

pigmentilor.

AS6. Testarea materialelor de slefuit: Demonstrare 6
6.1 Determinarea calitatii suportului. Raport practica

6.2 Determinarea aderentei granulelor

6.3 Determinarea compozitiei Prezentare

granulometrice a materialului abraziv

60
Total

VI. Sugestii metodologice

Metode si procedee principale, care sunt utilizate in procesul de desfasurare a stagiului de
practica Testarea materialelor de constructii sunt urmatoarele :

. Experementul

. Demonstrare practica

. Explicare

. Observare

. Problematizare

. Conversatie

. Cercetare

0 N O Ul A WIN B

. Calcule practice

Forme de organizare a activitatii elevilor se stabilesc dupad necesitati si in functie de etapa
procesului de dezvoltare a competentelor specifice stagiului de practica si ele sunt
urmatoarele:

1. Individual;

2.1n grup - se formeaza echipe cite 3...4 elevi;

3. Frontal.

VII. Sugestii de evaluare a stagiului de practica

Evaluarea initiala reprezinta evaluarea competentelor specifice dezvoltate in cadrul
discinlinei Materiale de constructii. Modalitatea de evaluare se realizeaza prin
comunicare.

Evaluare formativa a competentelor profesionale si specifice dezvoltate in cadrul
stagiului de practica Testarea materialelor de constructii se realizeaza prin
demonstrare practica, interpretarea rezultatelor analizelor de laborator si prezentarea
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rapoartelor. Produsul principal este raportul scris in baza incercarilor materialelor de

constructii cu rezultate si concluzii privind calitatea materialelor testate.

Evaluare sumativa consta in prezentarea portofoliului care este compus din rapoarte

sustinute. Nota generala se calculeaza Tn baza notelor obtinute in urma evaluarii

formative.

VIII. Cerinte fata de locurile de practica

Stagiul de practica Testarea materialelor de constructii se va desfasura in laboratorul

"Tehnologia materialelor de constructii” a Centrului de Excelenta in Constructii.

Lista orientativa a locurilor de munca/posturilor la care se va disfasura practica:

Locul de munca/

Ne postul Cerinte fata de locul de munca/ postul propus practicantului
1. Presa hidraulica P,,,x = 50000N/100000N
1 Sals cu masini 2. Magina M1N-100
3. Dulap de uscare
4. Cantar electronic cu precizia 0,01g
1. Subler —10 buc
2. Rigla metalica —20 buc.
3.  Termometru cu scara t°< 200°C -2 buc.
4. Exicator -2 buc.
5. Calculatoare cu INTERNET —4 buc
6. Vas cilindric metallic — 4 seturi
7. Umidometru — 8 bucati
8. Vascozimetr-VZ-4(246) —6 buc
9. —10 buc
10. Placi de sticlda 90*120mm —50 buc
2 Auditoriu de 11. Specil lemnoase- probe — 150 buc
laborator 12. Compozitii de vopsea(3 culori) —3kg
13. Hirtie de slefuit -4m’
14. Material abraziv granular
15. Specii lemnoase — 6 seturi
16. Lupa- 10 buc.
17.Probe din lemn pentru incercari mecanice si fizice
20x 20 x 30mm — 150 buc
20 x20 x 60 mm —50 buc
20x 20 x 300 mm —50 buc
14.Diluant -21
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IX. Resursele didactice recomandate elevilor

16483.1172,,ipeBecnHa. MeTtoabl
onpegeneHuna yCcaoBHOro npeaena
NPOYHOCTU NPU CXKATUM Nonepek
BOJIOKOH,,
www.gosthelp.ru/gost/gost/42032
16483.10-73,,[JpeBecuHa. MeToabl
onpegeneHuns YC/I0OBHOTO npeaena
NMPOYHOCTU NPMU CXHKATUW BAOIb BOSIOKOH,,.
www.gosthelp.ru 17/17334
16483.3-84,,[IpesecuHa. MeToabl
onpeaeneHus YCNOBHOIO npegena
NPOYHOCTU NPU CTaTUYECKOM U3rnbe,,.
www.gosthelp.ru 12/12854
16483.1-84,, [IpesecuHa.
onpeaeneHus NJoTHOCTH,,.
www.gosthelp.ru 12/12712 html
16483.37-88,,[JpesecuHa.
onpeneneHuns yCcyLKu,,.
www.gosthelp.ru 11/11733
16483.7-71,,[JpeBecuHa.
onpeneneHunsa BNaKHOCTH,,.
www.vsegost.com/catalog/42/4240
10503-71,,Kpackm macnaHble

roToBble K MpPUMEHeHuto. TexHu4Yeckme
ycnosus,,.

www.gosthelp.ru /28632
8420-74,,Matepunanbl  NAKOKPACOUHbIE.
MeToabl

OnpegeneHnn yciOBHOM BA3KOCTH,, .
www.gosthelp.ru.text/GOST 842074

MeTtop

MeTtop

MeTog,

INTERNET

Neo Denumirea resursei Locul in carepoate fi Numarul
consultatid/ accesata/ de
procurata resursa exemplare
disponibile
1 Ghid metodic la incercarea materialelor Catedra,
lemnoase elaborat in baza standardelor laboratorul,,Tehnologia 10
in vigoare materialelor de constructii”
2 Ghid metodic la incercarea compozitiilor Catedra,
de vopsitorie laboratorul,, Tehnologia 10
materialelor de constructii
3 Standarde in vigoare:
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